
a 
HANS REINKE Autoleder 
aal Car Leather 

  
Autoleder für BMW 

Car Leather for BMW



  

LO OSETTE 
korrigiert/corrected 

  

1392 weiß 

  

1356 champagner 

  

1352 lotosweiß 

  

0591BN pergament hell 

  

1390 crema 

  

1384 sandbeige 

  

1386 cremeweiß 

  

1383 beige 

1432 portland 

1391 zimt 

1427 engl. Sattelleder 

1452 tartufo 

WE KERENZUNE 

KLYAEN] 

  

1387 modena 

    

1364 mugellorot 

1389 sportrot 

1365 trinidadrot 

1380 klassischrot 

1367 karmesinrot 

  

1355 silbergrau hell 

  

1357 silbergrau 

1358 silbergrau dunkel 

 



1400 atlantis 1371 tobagoblau 1382 anthrazit hell 

1397 santorinblau 1370 ultramarin 1351 schwarz 

BASIS) geprägt/korrigiert 

embossed /corrected 

  

1330B lightgelb 

  

1737B elfenbeinweiß 3080B lemon 1335B safrangelb 

   
1739B venetobeige 1729B 1729BSA creambeige 1341B maisgelb 

  

3010B 3010BSA beige 3 3100B oyster 1338B sandbeige 

  

3090B beige/savannabeige 3040B amethyst/rosenholz 1348B 1348BSA naturbraun 

   
1345B hellbeige 3050B trüffelbraun 3051B cognac



      
    

1130B klassischrot EK SIN 

  

5010B terracotta 1329B taninrot AL SCS 

    
3030B kastanienbraun 1728B chateau SA EIENCHIEN 

    FÜ 

1736B 1736BSA zimtbraun 1740B 1740BSA tabak 3020B k1726 grau 060 

  

3070B k3070 3070BSA terra 3121B mokka 1010B grau für BMW 

  

3120B rotbraun 2210B tobagoblau E UE 

AL OE 1040B marineblau 3000B k3000 3000BSA schwarz 

Bison voll- 

narbig / full grain    
1315 natur 1301 schwarz 

-” D 5” A



  

  

  

Technische Werte/ Meßmethode/ Werte/ 

technical specifications test methods values 

Stärke/strength DE 1,0 mm - 1,4 mm 

Flächengewicht/mass per unit area DE 620 - 980 g/qm 

Dehnungsprüfung/tension test DE 

  

  

  

  

Höchstzugkraft/tensile test Probekörper 2/specimen 2 SN 

Bruchdehnung/breaking elongation Probekörper 2/specimen 2 35 - 70 % 

Weiterreißkraft/tear strength DIN 53329/A | DIN 53329/B >25N|>20N 
längs/l/ength 
quer/across 

Dauerknickverhalten/flexion DIN 53351 20.000 Knickungen/flexes: 

Iängs/length keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung / 

quer/across no cracks at 6 times magnifying 

Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ OX SC 

flexion after aging 1 period keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung / 

no cracks at 6 times magnifying 

Wasserdampfdurchlässigkeit/ DINESSEK) 1,0 mg/gem 
water vapour permeability 
  

Reibechtheit/rub fastness 
trocken/dry 

WEKSALZSE 

nass nach Wasserlagerung/wet after storage in water 

DIN EN ISO 11640 
NS 

NO SSEKS 

NO S(SESS 
  

Schweißlösung/sweat NS 
  

Haftung der Zurichtung/topcoat adhesion 3,5 N/cm 
  

  

  

Heißlichtechtheit/hotlight fastness DIN 75202 5 - 7 Stufe Blauskala/c/ass blue scale 

Brennprüfung/flammability SS < 100 mm/min 

Geruchsprüfung/smelling test VDA 270 C3 < 3 Note/class 
  

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich. 

Swatches are no master samples. Small differences may occur. 

| Basis Leder/Leather 

| Basis SA Leder / Leather 
Südamerikanische Rohware soweit verfügbar / 

South American raw hides if available 

] Basis Kunstleder (k) / /mitation Leather 
Rollenbreite / width 140 cm 

Rollenlänge / /ength Ifm 25



NETHERLANDS, BELGIUM & LUXEMBOURG 

Reinke B 

D'n Oliepint 2 

5081 NT Hilvarenbeek 

Netherlands 

Tel. +31 135056702 

Fax +31 135053073 

info@hans-reinke.n! 

Brandstücken 20 Tel. +49 4039 10 68-0 

22549 Hamburg Fax +49 4039 10 68-29 

info@hans-reinke.com www.hans-reinke.com 

SWITZERLAND, AUSTRIA & FRANCE 

Schärischachen 809d Tel. +41 34402 5005 

CH-3552 Fax +41 344025553 

Bärau info@joerg-leder.ch 

Jakub Ponczyriski 

93-490 Lödz 

Pabianicka 119/131 

POLAND 

Tel. +48 42288 1010 

Mob.+48 513 014 610 

@ponczynski.com  


